r FM5® funktionsmagrtel

PRODUKTBLAD Z‘weber

SAINT-GOBAIN

» Mgrtel med gode bearbejdningsegenskaber
« God frostbestandighed
« Stor vedhaeftningsstyrke

Anvendelsesomrade

weber FM 5° funktionsmertel anvendes som mure- og fugemortel til opmuring af teglsten og kalksandsten.
Kan anvendes til pudseopgaver pa underlag af beton og teglsten.
Produktbeskrivelse

weber FM 5@ funktionsmertel er en fabriksfremstillet termertel, der kun skal tilseettes vand fgr brug. Indeholder portlandcement, kalkfiller,
luftindblandende og konsistensforbedrende tilsaetningsstoffer samt 0-4 mm ovntgrret sand. Sammensaetningen sikrer vaesentligt bedre mate-
rialeegenskaber end ved traditionelle mgrteltyper bl.a. i form af kortere blandetid, forbedret bearbejdelighed og hgjere vedhaeftningsstyrke.
Produktet er fremstillet pa basis af chromatneutraliseret cement. Indholdet af vandoplgseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg
tor cement. Neutraliseringens holdbarhed svarer til oplysning under afsnittet Opbevaring.

Produktegenskaber

Deklarerede egenskaber for murvaerk af tegl

Mgrteltype: Funktionsmgrtel
Trykstyrke fm: 5 MPa (50 %-fraktil)
Vedhzftningsstyrke f,_ , :0,25 MPa (5 %-fraktil) for mursten med minutsugning mellem 1 og 3 kg/m*

Styrker
Mgrtlens deklarerede vedhaeftningsstyrke f
ningstraekstyrke f , ogf

nxia 08 teglstenens deklarerede trykstyrke fb er grundlaget for fastsaettelse af murveerkets basisbgj-
iht. DS/INF 167 og DS/EN 1996-1-1 DK NA.

xk1 xk2

Supplerende oplysninger

Vandtilsaetning: Ca. 14 % (svarer til ca. 3,5 liter pr. 25 kg tormortel)
Brugsklar mertel: Ca. 15 liter pr. saek

Brugstid efter blanding (ved 20 °C): 60 minutter

Produktoversigt
Receptnr.:

* xxx1050
DB-nr.

» 5104467
PR-nr.

+ 1305026
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Opbevaring
Holdbarhed: 12 maneder fra produktionsdato

Opbevaring: Tgrt og uabnet; taler frost

Blanding

Funktionsmertlen blandes enten i tvangsblander eller horisontalblander. Tilszet rent vand til gnsket murekonsistens; normalt svarende til

ca. 14 veegt-%. Ved brug af tvangsblander er blandetiden 5-8 minutter. | horisontalblander afhzenger blandetiden af blanderens kapacitet.
Vandtilsaetningen tilpasses - efter en indledende justering - automatisk, sa mertlen er klar til brug, nar den forlader mundstykket. Bland ikke
mere mertel, end der kan anvendes inden for ca. 60 minutter. Produktet kan genopregres dog uden tilseetning af yderligere vand. Som vinterfor-
anstaltning kan benyttes op til 60 °C varmt blandevand.

Udferelse

Forarbejde
Benyt traditionelt murervaerktgj. Sprg for at byggestenene er rene og torre.

Opmuring

Mur med fyldte fuger og alligevel sa rent at afrensning kan undgas. Tryk fugerne mens mgrtlen stadigvaek er plastisk. Se ,,De 10 bud“ pa
www.weber.dk. Til renggring af murvaerket efter opmuring/fugning anbefales anvendt en skuresvamp f.eks. Rubi eller Svalk. Brug ikke vand pa
skuresvampen. Murvaerket kan alternativt udkradses til 13 mm dybde og efterfglgende fuges.

Pudsning
Anvendt som pudsemertel forudseettes traditionelt udkast; dog anbefales weber multi 280 som vedhaeftningsforbedring pa glat beton.

Efterbehandling

Senest ved arbejdets ophgr skal der —under mgrtlens afbinding og start af haerdning - afdaekkes effektivt mod nedbgr og frost og for hurtig
udtgrring. Se Murerhandbogen (MURO), SBl-anvisning 64 og diverse pjecer fra Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlaeg (Teknologisk Institut)
samt ,Afdeekning af murvaerk og materialer” (BYGITEGL.DK).

Anvendelsesbegraensninger

Feerdigblandet mgrtel skal anvendes inden for 60 minutter. Tilsaetningsstoffer eller frysepunktssaenkende midler ma ikke tilseettes. Ved tempe-
raturer under 5 °C anvendes der i stedet varmt vand. Hvis blandetiden (pa maks. 8 minutter) overskrides, kan det indvirke uheldigt pa megrtlens
brugs- og styrkeegenskaber. Nar mertlen er faerdigblandet, ma der ikke senere tilsaettes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand. Hvis det
under opmuring konstateres, at der er for lidt tid til at korrigere og lodde murvaerket, eller hvis der pa dage med ekstraordinzer udterring
konstateres fuger, der smuldrer i overfladen, er dette som regel forbundet med, at teglstenene har en hgj vandoptagelse. | disse situationer
anbefaler Weber, at der skiftes til FM 5© HM.

EHS

Saint-Gobain Weber er en kvalitets- og miljpbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN I1SO 14001:2015 og DS/EN ISO 9001:2015 af
Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljgforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen
gor, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, hgj kvalitet. Produkterne gennemgar som en del af certificeringen Ipbende inspektioner og
afprevninger.
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